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NR SBR EPDM IIR CR CSM CM CO/ECO NBR HNBR EU/AU ACM AEM FKM VMQ FVMQ

25A-70D 20A-95A 20A-95A 30A-80A 20A-90A 45A-90A 60A-95A 40A-90A 20A-75D 50A-95A 55A-90A 50A-90A 5A-90A 50A-90A 20A-90A 40A-80A
Reißfestigkeit      o o    o  o - -
Reißdehnung      o o o    o  o  o
Rückprallelastizität    - - - o - - - o o o o - - o - - -  - -
Weiterreißwiderstand  o o o   - - - o - - - - - - - - - - -
Abriebwiderstand    -  o o o    - - - - - - -
Kältebeständigkeit

-55 -45 -50 -60 -40 -30 -30 -45 -45 -40 -40 -30 -40 -30 -50 -65

Hitzebeständigkeit
80 90 130 130 100 125 135 130 110 150 120 160 160 220 210 200

bei max. Dauereinsatz-Temp. o o - - o -  - o - o - o o - - - - - - - - -
bei 20°C - - - - - - -  - - - o o o o - - - - - - - -
Benzin - - - - - - - - - - - - - - - - - -   o o - - - -  - - 

Mineralöl (100°C) - - - - - - - - - - - - o o o        o 

Säuren - - - -      - - o - - - - -   o o

Laugen o -      o - - o - - - - - - - -  - - - -
Wasser (bei 100°C) - -   o   o o  - - - -    o

Witterung / Ozon - -       - -       

mittel

   o - - - - - -

Quelle: Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG, 2007, Tabelle "Typische Eigenschaften von Kautschuk-Vulkanisaten"
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